
 

 

Antoninek, 20.07.2010 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą klasyfikacji i oznakowania ftalanu diizobutylu 

(CAS 84-69-5, EINECS 201-553-2, -Repr. Cat. 2; R61- , Może działać szkodliwie na dziecko w łonie 

matki Repr. Cat. 3; R62- Możliwe ryzyko upośledzenia płodności), plastyfikatora wchodzącego w 

skład produktów typu Metox-BW, zastępujemy go ftalanem diizononylu (DINP), który nie jest klasyfi-

kowany jako substancja niebezpieczna. Zastosowanie nowego plastyfikatora, powoduje, że reaktywność 

inicjatorów w stosunku do nienasyconych żywic poliestrowych i winyloestrowych jest podobna, dlatego 

mogą one być nadal stosowane przez klientów, którzy do tej pory stosowali produkty typu Metox-BW 

zawierające ftalan diizobutylu (DIBP). Zmienia się jedynie gęstość inicjatora. Właściwości inicjatorów 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Inicjator Tlen aktywny [%] Nadtlenek wodoru [%] Woda [%] 
Gęstość 

[g/cm
3
] 

Metox-BW-85(stary) 8,5 ≤ 0,4 ≤ 1,5 1,060 

Metox-BW-85(nowy) 8,5 ≤ 0,4 ≤ 1,5 1,017 

 

Inicjator Tlen aktywny [%] Nadtlenek wodoru [%] Woda [%] 
Gęstość 

[g/cm
3
] 

Metox-BW-90(stary) 8,9 0,4 ÷ 1,2 ≤ 1,5 1,062 

Metox-BW-90(nowy) 8,9 0,4 ÷1,2 ≤ 1,5 1,020 
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T
em

p
.[
°C

]

2% Metox-BW-85 na ftalanie diizononylu (nowy) 2% Metox-BW-85 na ftalanie diizobutylu (stary)

                                   gt [min.]          TTP[min.]           PE[°C]

Metox-BW-85 (nowy)     23`39``              11`26``             147,8

Metox-BW-85 (stary)     22`59``              11`06``             149,4

Badanie wykonano przy zastosowaniu przyrządu Gelnorm Gel Timer -TC firmy Gel Instrumente AG, Temperatura badania: 24°C, Wilgotność powietrza: 31%. 

Badany układ: 50 g żywicy + 0,5g 1%przyspieszacza kobaltawego + 1g inicjatora
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2% Metox-BW-90 (Ftalan diizononylu) 2%Metox-BW-90 (Ftalan diizobutylu)

                                   gt [min.]          TTP[min.]           PE[°C]

Metox-BW-90 (nowy)     59`20``              16`50``             129,4

Metox-BW-90 (stary)     57`30``              15`47``             129,8

Badanie wykonano przy zastosowaniu przyrządu Gelnorm Gel Timer -TC firmy Gel Instrumente AG, Temperatura badania: 22°C, Wilgotność powietrza: 31%. 

Badany układ: 50 g żywicy + 1g inicjatora

 


